
 1 

 

 

 

lp Wyszczególnienie badań Minimalna 

liczba 

badań na 

dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

przypadająca 

na jedno 

badanie 

1 

2 

Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 1500 m2 
 

2 

Wilgotność mieszanki kruszywa z 

cementem 

3 

 

 

Zagęszczenie warstwy 

4 

 

Grubość warstwy 

5 

 

Wytrzymałość na 

ściskanie R7 i R28 

2 serie (2 x 

6 próbek) 

1500 m2 

6 

 

Mrozoodporna iść Przy projektowaniu i 1 x w 

miesiącu dla każdej stosowanej 

recepty 

7 

 

Badanie cementu Przy projektowaniu składu 

mieszanki i przy każdej zmianie 

8 

 

Badanie wody Dla każdego wątpliwego źródła 

9 

 

Badanie właściwości kruszywa Przy każdej zmianie rodzaju 

kruszywa 

 

 


